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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国检验检疫学会提出并归口。
本标准起草单位:广州检验检测认证集团有限公司、联测科技(广州)有限公司、广东省岭南皮具研

究院、深圳市迪桑娜皮具有限公司、浙江智尚实业有限公司广州分公司、深圳影儿时尚集团有限公司、广
州市壮志工贸有限公司、利信达商业(中国)有限公司、星期六股份有限公司、浙江奥康鞋业股份有限公

司、广东卡丹家族品牌管理有限公司。
本标准主要起草人:朱剑、黄永钦、严霜、卢斌、杨英杰、候贺萍、张海洲、邹仲宜、陈跃刚。
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腰  带

1 范围

本标准规定了腰带的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。
本标准适用于以天然皮革、移膜皮革、人造革、合成革、纺织物等制成的日用腰带。
本标准不适用于各种特殊用途的腰带,如特种防护腰带等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T19941 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T30695—2014 聚氯乙烯、聚氨酯人造革(合成革)材质鉴别方法

GB/T32598 纺织品 色牢度试验 贴衬织物沾色的仪器评级方法

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

QB/T2537 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度

QB/T2790 染色毛皮耐摩擦色牢度测试方法

QB/T3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

DB44/T1358 天然皮革材质鉴别方法

DB44/T1359 移膜皮革的鉴别方法

DB44/T1851 毛皮材质鉴别通用方法

DB44/T1854 皮革色牢度的评级方法 仪器法

DB44/T2090—2018 装饰腰带

ISO17234-2 皮革 染色皮革中的偶氮染料的化学测试 第2部分:4-氨基偶氮苯的测定(Leath-
er—Chemicaltestsforthedeterminationofcertainazocolorantsindyedleathers—Part2:Determina-
tionof4-aminoazobenzene)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。腰带各部位示意图见图1。
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