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前  言
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起草。
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纺织制品中乳胶填充物通用技术要求

1 范围

本文件界定了纺织制品中乳胶填充物的术语和定义,规定了技术要求、检验规则,描述了相应的试

验方法。
本文件适用于含有乳胶填充物的纺织制品,如枕头、床垫、靠垫、坐垫、腰垫、内衣等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T6669—2008 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

GB/T10807—2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)
GB/T14795—2023 天然橡胶 术语

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB18587 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T21870 天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定 改进Lowry法

GB/T24153 橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定

GB/T28189 纺织品 多环芳烃的测定

GB/T33324 胶乳制品中重金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T35492 胶乳制品中有机锡含量的测定 气相色谱-质谱法

3 术语和定义

GB/T14795—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

乳胶填充物 latexfillers
以天然胶乳、合成胶乳或由天然胶乳与合成胶乳两者并用的混合胶乳为主体材料,加入配合剂,经

发泡、成型等工序制备而成的填充物。
3.2

天然胶乳 naturallatex
由橡胶树、橡胶藤或橡胶草等含胶植物经割取、收集而得到的胶乳。
[来源:GB/T14795—2023,3.2.1.1]

4 技术要求

4.1 内在质量

4.1.1 理化质量

产品理化质量应符合表1的规定。
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